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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова» о научно-практической ценности диссертации ГольцМан На­
талии Сергеевны на тему «Пеностекольные материалы с применением вторич­

ного сырья и изделия на их основе» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.23.05 -  «Строительные материалы и из­

делия».

Актуальность избранной темы. Диссертационная работа Гольцман Ната­
лии Сергеевны посвящена разработке технологии пеностекольных материалов 
с применением вторичного сырья, изделий на их основе и предложений по их 
применению в многослойных панелях. В настоящее время в связи с растущими 
темпами строительства, а также повышением требований к энергетической эф­
фективности и пожарной безопасности зданий и сооружений весьма важной яв­
ляется разработка современных теплоизоляционных материалов, отвечающих 
указанным требованиям и дополнительно обладающих достаточной долговеч­
ностью. Одним из таких материалов является пеностекло, обладающее целым 
рядом преимуществ. Главным недостатком его является высокая цена, обу­
словленная дефицитностью основного сырья -  стеклобоя.

В этой связи актуальность диссертации Гольцман Н.С. очевидна, посколь­
ку работа вносит вклад в решение задач получения долговечных экологичных 
теплоизоляционных строительных материалов, а также улучшения экологиче­
ской ситуации путем утилизации промышленных отходов.

Связь работы с планами соответствующих отраслей науки и народно­
го хозяйства. Проблема энергоэффективности зданий и сооружений весьма ак­
туальна для России в связи с климатическими условиями, а также из-за малого 
использования теплоизоляционных материалов. Для решения этой проблемы,
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согласно Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше­
нии энергетической эффективности», показатели суммарного удельного годо­
вого расхода тепловой энергии на отопление должны быть снижены от соот­
ветствующего базового уровня энергетической эффективности, указанного в 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» на 40 % с 01 января 2020 года. 
Учитывая это, а также требования Федерального закона № 123-ФЭ «Техниче­
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», тематика диссертаци­
онной работы, посвященной разработке долговечного недорогого теплоизоля­
ционного материала полностью согласуется с планами развития строительной 
отрасли РФ.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и реко­
мендаций, сформулированных в диссертации. В диссертационной работе ис­
следована возможность замены основного пеностекольного сырья на вторич­
ные материалы (стеклобой и шлаковые отходы ТЭС) для получения качествен­
ного пеностекла. Стоит также отметить новизну установленных закономерно­
стей вспенивания стекла на основе смеси органических (глицерин) и неоргани­
ческих (жидкое стекло, вода) веществ.

Наиболее важные научные результаты (научная новизна), состоят в еле-
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дующем:
- впервые выявлены особенности формирования структуры и свойств пе­

ностекла (плотность, пористость, прочность, теплопроводность) при использо­
вании разработанной порообразующей смеси «глицерин : жидкое стекло : во­
да», установлено оптимальное соотношение компонентов смеси и их влияние 
на процесс порообразования;

- показана эффективность применения вторичных сырьевых силикатных 
материалов (стеклобоя и шлаковых отходов ТЭС) при производстве пеностекла 
с равномерной пористой структурой и установлены оптимальные соотношения 
сырьевых компонентов;

- установлена зависимость физико-механических свойств синтезированных 
материалов от температурно-временного режима вспенивания и выявлены оп­
тимальные параметры синтеза; i

- теоретически обосновано и доказано, что многослойная строительная па­
нель на основе пеностекольных материалов полностью удовлетворяет нормам 
требований к тепловой защите, защите от переувлажнения, огнестойкости и 
пожаробезопасности.

Значимость для науки и производства (практики) полученных авто­
ром диссертации результатов. Высокая практическая значимость результатов 
диссертации очевидна. Новый вид теплоизоляционного материала с использо­
ванием вторичного сырья вносит вклад в решении проблемы энергосбереже­
ния, повышает конкурентоспособность пеностекольных материалов за счет бо­



лее низкой стоимости из-за использования в качестве сырья отходов промыш­
ленности, что, кроме того будет способствовать решению экологических про­
блем -  утилизации отвалов крупнотоннажных отходов и снижению экологиче­
ской нагрузки на прилегающие территории.

Выявленные в работе закономерности формирования пористой структуры 
пеностекла при использовании вторичного сырья и комплексной порообра- 
зующей смеси, а также особенности получения пеностекольных изделий имеют 
большое научное значение для развития технологии строительных материалов 
и, в частности, стекломатериалов строительного назначения.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 
Разработанный в диссертации теплоизоляционный материал может быть реко­
мендован к применению в гражданском и промышленном строительстве для 
утепления ограждающих конструкций зданий и сооружений любого типа. Тех­
нология производства материала может быть внедрена на предприятиях по 
производству строительных материалов. Полученные в диссертации новые зна­
ния о влиянии сырьевых материалов и технологических параметров синтеза на 
формирование пористой структуры и свойств пеностекла могут использоваться 
в специальных курсах по дисциплинам, читаемых на технологических и строи­
тельных факультетах вузов (ДГТУ, БГТУ, СПбГТИ(ТУ), ЮРГПУ(НПИ) и др.).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и за­
ключений. Полученные в диссертации научные результаты и выводы являются 
достоверными и обоснованными, т.к. основаны на применении современных 
методов исследования и высокоточного научного оборудования. Основные 
теоретические выводы подкреплены экспериментальным материалом, нкучные 
результаты диссертации прошли апробацию в форме публикаций в рецензи­
руемых научных журналах и докладов на специализированных научных конфе­
ренциях различного уровня.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замеча­
ния по оформлению. Диссертация состоит из пяти глав и содержит необходи­
мые выводы и рекомендации.

Глава 1 включает литературный обзор, постановку цели и задач диссерта­
ционного исследования. В обзоре рассмотрены виды применяемых в настоящее 
время теплоизоляционных материалов, описаны способы формирования порис­
той структуры у перечисленных материалов. На основе сравнительного анализа 
выявлен наиболее перспективный материал — пеностекло. Рассмотрены! основ­
ные технологические особенности синтеза пеностекла, а также варианты его 
применения как компонента композиционных материалов (легких бетонов и 
многослойных панелей). Перечислены мировые и отечественные научные 
группы, занимающиеся разработкой пеностекольных материалов на основе 
вторичного сырья. Основная часть цитируемых публикаций (более 60 россий-

з



ских и зарубежных источников) -  работы последних пяти лет. Обзор довольно 
полно отражает современное состояние предмета исследования.

В главе 2 приведена структурно-логическая схема исследований, описаны 
используемые сырьевые материалы, технология получения лабораторных об­
разцов, методы их исследования со ссылкой на нормативные документы. В ра­
боте использованы современные методы физико-химического анализа й высо­
коточное лабораторное оборудование.

Глава 3 представляет собой исследования по разработке составов и техно­
логии пеностекла на основе вторичного сырья и комплексной порообразующей 
смеси. В этой главе выполнен большой объем экспериментальных исследова­
ний по подбору составов шихты для получения пеностекла, исследовано влия­
ние всех сырьевых материалов и технологических параметров синтеза на фор­
мирование пористой структуры. Глава логически завершается оптимизацией 
состава и режима синтеза разработанных материалов с помощью метода плани­
рования эксперимента.

В главе 4 приводятся технологические особенности синтеза пеностеколь­
ных изделий -  гранул и плит, а также согласно стандартным методикам! иссле­
дуются их эксплуатационные свойства. На основании всего комплекса исследо­
ваний разработаны предложения по использованию пеностекольных изделий 
как компонентов многослойных строительных панелей. С помощью теплотех­
нического расчета проведен сравнительный анализ предлагаемой панели с про­
мышленным аналогом, показавший перспективность использования разрабо­
танных панелей.

В главе 5 приведены разработанные технологические схемы производства 
пеностекольных изделий (гранул и плит), обоснован выбор технологического 
оборудования, рассчитаны экономические показатели производства, показана 
экономическая эффективность предлагаемой технологии.

В целом диссертация Гольцман Н.С. является завершенной научно­
квалификационной работой. Поставленная автором цель по разработке соста-! ^
вов и технологии пеностекла с использованием вторичного сырья и изделий на 
его основе успешно достигнута. Оформление диссертационной работы в целом 
соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления».

Соответствие автореферата основным положениям диссертации. Текст 
автореферата, в целом, соответствует содержанию диссертации. По объему и 
оформлению автореферат отвечает необходимым требованиям.

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в 
научной печати. Приведённые в автореферате и проверенные сведения об ап­
робации работы и научных публикациях свидетельствуют о том, что научная 
общественность в полной мере информирована о выполненных исследованиях
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и их основных результатах. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на многочисленных конференциях различного 
уровня. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 4 статьи в 
журналах, индексируемых в БД Scopus и Web of Science и 3 статьи в рецензи­
руемых журналах по списку ВАК.

Самого соискателя, Гольцман Н.С., на основе личного общения с ней, 
оценки содержания и качества выполненной диссертационной работы и опуб­
ликованных научных работ, можно характеризовать как весьма квалифициро­
ванного специалиста в области технологии строительных материалов, вполне 
способную самостоятельно решать достаточно сложные научно-технические 
задачи, имеющие большое народно-хозяйственное значение. 1

Оценивая положительно диссертационную работу Гольцман Н.С., считаем 
необходимым сделать следующие замечания.

1. Вызывает вопрос структура диссертации, которая излагается на 119 
страницах (до списка литературы). 1 глава заканчивается на 52 страни­
це, а 2 основные главы излагаются всего на 50 страницах.

2. Часто автор приводит данные в виде таблиц и рисунков без теоретиче­
ского обоснования. Например, на страницах 61-63 подряд приведены 3 
таблицы и 1 рисунок.

3. Много страниц диссертации отводится малоинформативным фотогра­
фиям структуры пеностекла без детального описания их влияния на 
свойства материалов.

Сделанные замечания, тем не менее, не ставят под сомнение достоверность
Iосновных результатов и выводов диссертации. ,

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней. Несмотря на отме­
ченные недостатки, ведущая организация Федеральное государственное бюд­
жетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский го­
сударственный технологический университет им. В.Г. Шухова» считает, что 
диссертационная работа Гольцман Н.С. является научно-квалификационной 
работой, в которой решена задача разработки технологии пеностекольных ма­
териалов с применением вторичного сырья и изделий на их основе за счет ус­
тановленных автором закономерностей формирования пористой структуры, а 
также влияния вида и соотношения сырьевых компонентов на свойства полу­
чаемых материалов. Диссертация полностью соответствует требованием По­
становления Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 
учёных степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, в том числе п. 9, а её автор 
Гольцман Наталия Сергеевна вполне заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.05 -  «Строительные мате­
риалы и изделия».

Диссертация, автореферат и отзыв на диссертацию Гольцман Наталии Сер­
геевны рассмотрены и одобрены на заседании кафедры Строительного мате­



риаловедения, изделий и конструкций Белгородского государственного техно­
логического университета им. В.Г. Шухова «25» апреля 2018 г., протокол № 8. 
Присутствовали -  14 чел. Голосовали: «за» - 14 чел., «против» - нет, «воздержа­
лись» - нет.

Заведующий кафедрой Строительного ма­
териаловедения, изделий и конструкций 
Федерального государственного бюджет­
ного образовательного учреждения выс- /1 
шего образования «Белгородский госу- / 
дарственный технологический универси- j

«26» апреля 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше­
го образования « Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 
E-mail: naukavs@mail.ru. Тел.: +7 (4722) 55-82-01

тет им. В.Г. Шухова», доктор технических 
наук по специальности 05.23.05- «Строи­
тельные материалы и изделия», профессор

Лесовик Валерий 
Станиславович

Подпись и данные Лесовика B.C. заверяю.

Проректор по научной работе Евтушенко Евго 
ний Иванович

6

mailto:naukavs@mail.ru


МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ I

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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н а  № ___________ о т ______________ Председателю диссертационного

совета Д 999.194.02 
проф. Пшеничкиной В.А.

Уважаемая Валерия Александровна! I
I

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова» согласен выступить ведущей организацией по диссертации 
Гольцман Наталии Сергеевны на тему: «Пеностекольные материалы с применением 
вторичного сырья и изделия на их основе» по специальности 05.23.05 
«Строительные материалы и изделия» на соискание учёной степени кандидата 
технических наук.

Сведения о ведущей организации
Полное и сокращенное 
наименование

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. 
В.Г. Шухова)

Место нахождения Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
Почтовый адрес, 
телефон, адрес 
электронной почты, 
адрес сайта

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 
E-mail: rector@intbel.ru 
URL: http://www.bstu.ru/
Тел.:+7 (4722) 55-71-39

Список основных 
публикаций ведущих 
работников
организации по теме 
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