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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Сокращение энергетических природных запа-
сов ставит остро проблему энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности зданий. Решение этой проблемы тесно связано с повышением требова-
ний к качеству проектирования зданий, поскольку ошибки проектирования 
приводят к снижению теплозащитных свойств ограждающих конструкций и 
повышают энергозатраты на эксплуатацию здания. 

Выбор рационального конструктивного решения на стадии проектирова-
ния связан с проблемой исследования процессов тепломассообмена, прогноза 
температурно-влажностного режима ограждающих конструкций и повыше-
ния точности теплотехнических расчетов, поскольку температурно-
влажностный режим ограждений непосредственно влияет на микроклимат 
помещений, теплозащитные свойства, надежность и экологическую безопас-
ность зданий. 

Наиболее сложным является прогноз температурно-влажностного режима 
в теплотехнически неоднородных участках ограждений (краевых зонах), в 
которых перенос теплоты и влаги происходит по двух- и трехмерной схемам. 
Более 40% общих тепловых потерь ограждения отмечается через краевые зо-
ны. Локализация влаги на этих участках выше допустимых значений приво-
дит к ухудшению влажностного режима, снижая теплозащиту и срок эксплу-
атации всего здания. Вместе с тем, отсутствие современных методов расчета 
температурно-влажностного режима в трехмерных областях ограждающих 
конструкций, удобных для практического применения, затрудняет оценку 
влияния краевых зон на теплозащиту и энергоэффективность зданий. 

Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности зданий приводит к необходимости исследования процессов тепло-
массообмена и разработки методов расчета температурно-влажностного ре-
жима ограждающих конструкций. Этим определяется актуальность пробле-
мы повышения теплозащиты и энергоэффективности зданий в условиях 
отсутствия научно-методического аппарата по формированию требований 
к ограждающим конструкциям с учетом особенностей температурно-
влажностного режима в краевых зонах ограждений. 

Цель работы — разработка научно обоснованных методов прогноза тем-
пературно-влажностного режима с учетом процессов влаготеплопереноса в 
краевых зонах ограждающих конструкций при оценке тепловой защиты и 
энергоэффективности зданий. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Разработать теоретические основы состояния и переноса влаги в мате-
риалах ограждающих конструкций в широком диапазоне влажности при не-
изотермических условиях увлажнения. 

2. Разработать методы инженерной оценки температурно-влажностного 
режима многослойных ограждающих конструкций в широком диапазоне 
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влажности материалов при стационарных граничных условиях, доступные 
широкому кругу проектировщиков. 

3. Разработать метод расчета температурно-влажностного режима в трех-
мерных областях ограждающих конструкций на основе математической мо-
дели совместного нестационарного тепловлагопереноса. 

4. Выполнить оценку влияния температурно-влажностного режима в кра-
евых зонах ограждающих конструкций на микроклимат помещений, тепло-
защитные свойства и энергоэффективность зданий. 

Методы исследования: 
 комплекс существующих базовых методов на основе развития теории по-

тенциала влажности; 
 метод сушки для лабораторного исследования характеристик влагопере-

носа в материалах ограждений; 
 математическое моделирование процесса совместного нестационарного 

тепло- и влагопереноса в ограждающих конструкциях; 
 метод конечных разностей для численного решения трехмерной задачи 

совместного нестационарного тепловлагопереноса в ограждениях; 
 экологически безопасные методы неразрушающего контроля для натур-

ных эксплуатационных исследований параметров микроклимата помеще-
ний, температурно-влажностного режима и теплозащитных свойств 
ограждений; 

 вероятностно-статистические методы обработки результатов эксперимен-
тальных исследований теплофизических свойств материалов и конструкций. 
Основные научные положения, защищаемые автором: 
1. Теоретические основы состояния и переноса влаги в материалах 

ограждающих конструкций в широком диапазоне влажности при неизотер-
мических условиях увлажнения с применением энергетической шкалы абсо-
лютного потенциала влажности. 

2. Методы инженерной оценки температурно-влажностного режима мно-
гослойных ограждающих конструкций в широком диапазоне влажности ма-
териалов при стационарных граничных условиях: расчет профиля влагосо-
держания, определение плоскости наибольшего увлажнения, расчет кон-
струкции по предельно допустимому состоянию увлажнения. 

3. Метод расчета температурно-влажностного режима в трехмерных об-
ластях ограждающих конструкций на основе математической модели сов-
местного нестационарного тепловлагопереноса. 

4. Методики расчета теплозащитных и энергетических характеристик 
здания за отопительный период с учетом температурно-влажностного режи-
ма в краевых зонах ограждающих конструкций. 

Степень достоверности и обоснованность научных положений, выво-
дов и результатов подтверждается: 
 значительным объемом многолетних натурных исследований параметров 

микроклимата помещений, температурно-влажностного режима и тепло-
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защитных свойств ограждающих конструкций, результатов анализа теп-
лоэнергетических показателей зданий, выполненных автором с примене-
нием высокоэффективного сертифицированного оборудования, обеспечи-
вающего необходимую точность измерений; 

 обеспечением повторяемости полученных результатов эксперименталь-
ных наблюдений; 

 соответствием полученных автором теоретических данных с эксперимен-
тальными данными; 

 верификацией разработанного в диссертации метода численного решения 
трехмерной задачи совместного нестационарного тепловлагопереноса      
в ограждающих конструкциях различными способами; 

 согласованностью полученных в диссертации основных результатов ис-
следований с данными других авторов. 
Новизна научных положений состоит в том, что: 

 установлена научно обоснованная связь между существующими шкалами 
потенциала влажности применительно к материалам ограждений, что 
способствует дальнейшему развитию теории потенциала влажности и по-
лучению новых результатов по теме диссертации; 

 разработана новая энергетическая шкала абсолютного потенциала влаж-
ности, определяющая влажностное состояние материалов в неизотерми-
ческих условиях в широком диапазоне влажности, включая сверхсорбци-
онное увлажнение материалов; 

 предложена экспресс-методика экспериментального определения харак-
теристик переноса влаги (потенциалопроводности, влагопроводности и 
коэффициента влагообмена) путем сушки разрезных образцов влажных 
материалов от полного водонасыщения, позволяющая более точно опре-
делить из одного опыта все искомые характеристики влагопереноса; 

 разработаны научно обоснованные методы инженерной оценки темпера-
турно-влажностного режима многослойных ограждающих конструкций 
на основе шкалы абсолютного потенциала влажности при стационарных 
граничных условиях, достоинством которых являются возможность оцен-
ки в широком диапазоне влажности (с количественной оценкой степени 
переувлажнения материалов), применимость к расчету ограждений с 
мультизональной конденсацией влаги; 

 разработан новый метод расчета температурно-влажностного режима в 
трехмерных областях ограждающих конструкций на основе нелинейной 
математической модели совместного нестационарного тепловлагоперено-
са с применением шкалы абсолютного неизотермического потенциала 
влажности, позволяющей упростить модель и построить эффективный ал-
горитм решения задачи; 

 раскрыты сложные механизмы локализации теплоты и влаги в многомер-
ных элементах ограждений, физически обусловленные неоднородностью 
конструкции и нелинейностью процесса тепловлагопереноса, приводящие 
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к ухудшению параметров микроклимата помещений, температурно-
влажностного режима и теплозащитных свойств ограждений; 

 предложены методики расчета теплозащитных и энергетических характе-
ристик здания за отопительный период с учетом температурно-
влажностного режима в краевых зонах ограждающих конструкций; 

 на основе применения разработанных в диссертации методов доказано, 
что снижение тепловых потерь в краевых зонах ограждений имеет высо-
кий потенциал энергосбережения. 
Диссертация соответствует паспорту специальности 05.23.03 «Тепло-

снабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и осве-
щение», поскольку процессы тепломассообмена в ограждающих конструкци-
ях, обеспечивающих защиту от внешних неблагоприятных климатических 
воздействий, непосредственно влияют на температурно-влажностный режим 
в помещениях зданий, распределяя температуру и влажность на внутренней 
поверхности ограждений, и создают вместе с инженерными системами 
надлежащий микроклимат помещений. Область исследования диссертации 
соответствует п. 5 «Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий 
различного назначения, тепломассообмен в ограждениях и разработка ме-
тодов расчета энергосбережения в зданиях» паспорта специальности. 

Личный вклад автора состоит в его определяющем участии на всех эта-
пах работы: постановке и обосновании цели и задач исследований, в форму-
лировке теоретических положений и разработке методов расчета темпера-
турно-влажностного режима ограждений. Все методы расчета реализованы в 
разработанных автором компьютерных программах, имеющих государствен-
ную регистрацию. Для верификации разработанных в диссертации методов 
расчета автором выполнены комплексные натурные исследования с приме-
нением современных методов неразрушающего контроля. Личный вклад со-
искателя подтверждается многочисленными публикациями в период с 2000 
года по настоящее время, выполненными преимущественно без соавторов. В 
диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылок на автора и 
(или) источник заимствования. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 
 разработаны и внедрены программно-вычислительный комплекс       

«ЭНТЕЗА», все программы которого зарегистрированы в Реестре про-
грамм для ЭВМ Федерального института промышленной собственности и 
использованы на многочисленных объектах жилищно-гражданского и 
производственного назначения; РМД 51–25–2015 «Рекомендации по про-
ектированию и монтажу фасадных систем для нового строительства и ре-
конструкции жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге» (в со-
авторстве); СТО 03984362.574100.056–2015 (ООО «ЛСР. Стеновые–СЗ») 
и СТО 73090654.001–2015 (ООО «КНАУФ Инсулейшн») по оценке влаж-
ностного режима ограждающих конструкций в годовом цикле; «Альбом 
технических решений тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений на ос-
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нове изделий из стеклянного штапельного волокна КНАУФ Инсулейшн» 
(в соавторстве) и другие нормативно-инструктивные документы; 

 определены области перспективного практического использования разра-
ботанных теоретических основ и методов расчета температурно-
влажностного режима ограждающих конструкций с повышенным уров-
нем теплозащиты; 

 создана система практических рекомендаций по повышению уровня теп-
ловой защиты и энергоэффективности зданий с учетом особенностей 
температурно-влажностного режима в краевых зонах ограждений поме-
щений для учебных, проектных и производственных организаций; 

 представлен научно-методический аппарат по формированию требований 
к ограждающим конструкциям с учетом особенностей температурно-
влажностного режима в краевых зонах ограждений, результаты апроба-
ции и внедрения которого позволяют рекомендовать его для использова-
ния в практике работы организаций и предприятий, занимающихся теоре-
тическими и прикладными исследованиями в области тепловой защиты 
зданий, а также при подготовке специалистов по направлению «Строи-
тельство и архитектура». 
Реализация результатов работы. Результаты диссертации внедрены и 

использованы более чем на 30 объектах гражданского и промышленного 
строительства, в том числе при оценке теплотехнического состояния несу-
щих конструкций стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов про-
изводственных объектов ОАО «Самотлорнефтегаз»; разработке трехслойных 
стеновых панелей с дискретными связями в виде керамзитобетонных шпонок 
для жилых зданий серии «Дом–2000 КП» (ОАО «ВЗ ЖБИ–1»); мониторинге 
температурно-влажностного режима и теплозащитных свойств многоквар-
тирных жилых зданий в Волгоградской области (АНО «Профессиональная 
экспертиза»); разработке и теплоэнергетическом сопровождении раздела 
«Энергоэффективность» серии проектов энергоэффективных зданий в г. Вол-
гограде (ООО «Универсалпроект»); реконструкции храма Сергия Радонеж-
ского в г. Волгограде (Московский Патриархат). 

Технико-экономический эффект от внедрения результатов работы обу-
словлен повышением качества проектирования, строительства и эксплуата-
ции зданий. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях НИИСФ 
РААСН (Москва, 1997—2003); 3-й международной научно-практической 
конференции «Проблемы строительства, инженерного обеспечения и эколо-
гии городов» (Пенза, 2001); международной научно-практической конферен-
ции «Рациональные энергосберегающие конструкции, здания и сооружения в 
строительстве и коммунальном хозяйстве» (Белгород, 2002); международной 
научно-практической конференции «Строительство–2003» (Ростов н/Д, 
2003); международном форуме по проблемам науки, техники и образования 
(Москва, 2003); международной научно-практической конференции «Акту-
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альные проблемы развития АПК» (Волгоград, 2005); научно-технической 
конференции «Строительная физика в XXI веке», посвященной 50-летию 
НИИСФ РААСН (Москва, 2006); международной научно-технической кон-
ференции «Актуальные проблемы современного строительства» (Пенза, 
2007); 64-й научно-технической конференции НГАСУ (Сибстрин) (Новоси-
бирск, 2007); международных научно-технических конференциях «Теорети-
ческие основы теплогазоснабжения и вентиляции» МГСУ (Москва, 2007, 
2009, 2011, 2013, 2015); ежегодных академических чтениях НИИСФ–МГСУ, 
посвященных памяти академика РААСН Г.Л. Осипова (Москва, 2009—2017); 
международном конгрессе, посвященном 180-летию СПбГАСУ «Наука и ин-
новации в современном строительстве» (Санкт-Петербург, 2012); междуна-
родной конференции МГСУ «Строительная физика. Системы обеспечения 
микроклимата и энергосбережения в зданиях» (Москва, 2014); международ-
ном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы сниже-
ния энергопотребления зданий» (Санкт-Петербург—Москва, 2014—2018); 
международных конференциях СПбПУ Петра Великого (Санкт-Петербург, 
2014—2018); международной конференции «Биоповреждение строительных 
конструкций» (Санкт-Петербург, 2017); научно-технической конференции 
«Техногенная энергобезопасность и энергоресурсосбережение» (Москва, 
2018); ежегодных научно-практических конференциях ВолгГТУ. 

Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликова-
ны в монографиях, статьях, свидетельствах о государственной регистрации 
программ для ЭВМ, депонированных в ВИНИТИ РАН рукописях работ, ма-
териалах всероссийских и международных конференций, электронных науч-
ных изданиях, всего в 153 работах, из них 75 работ в рецензируемых научных 
журналах и изданиях, определенных ВАК, 8 работ в изданиях, включенных в 
международные базы научного цитирования Web of Science и SCOPUS. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
восьми глав, заключения, приложений и библиографического списка, вклю-
чающего 418 источников. Общий объем работы 378 страниц; основной текст 
изложен на 316 страницах, включая 97 иллюстраций и 45 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель, 
идея и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту, научная но-
визна. Подтверждены личный вклад автора, практическая значимость и реа-
лизация результатов работы. Даны сведения об апробации работы и публи-
кациях автора. 

В первой главе «Обзор методов оценки энергоэффективности зданий. 
Анализ математических моделей и методов расчета тепловлагопереноса в 
ограждающих конструкциях» проведен обзор существующих методов оцен-
ки энергоэффективности зданий, дан анализ математических моделей и ме-
тодов расчета процесса тепловлагопереноса в ограждениях. Отмечается зна-
чительный вклад в решение этой проблемы ведущих российских научных 
школ, а также зарубежных специалистов. 

420 380 420 

420 

420 380 
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Выполненный обзор методов оценки энергоэффективности зданий пока-
зал, что указанные методы не учитывают влияние процессов тепломассообме-
на в краевых зонах ограждающих конструкций на микроклимат помещений, 
теплозащитные свойства и энергоэффективность зданий ввиду отсутствия ме-
тода расчета температурно-влажностного режима в трехмерных областях 
наружных ограждений. Между тем, как показывает практика, именно в крае-
вых зонах ограждающих конструкций зачастую отмечается ухудшение темпе-
ратурно-влажностного режима, что приводит к снижению теплозащиты всего 
здания. 

С проблемой энергосбережения и повышения энергоэффективности зда-
ний тесно связана разработка теории и методов расчета тепловлажностного 
режима ограждающих конструкций. Большой вклад в решение данной про-
блемы внесли В.Н. Богословский, А.В. Лыков, К.Ф. Фокин, А.У. Франчук, 
В.Д. Мачинский, В.И. Лукьянов, С.В. Александровский, В.М. Ильинский, 
В.Г. Гагарин, А.И. Ананьев, С.В. Федосов, В.Н. Куприянов, С.П. Рудобашта, 
А.Г. Перехоженцев, Е.И. Тертичник, O. Krischer, K. Gertis, L.G. Miller,          
H. Glaser, K. KieI, H.M. Künzel, H.W. Woolley и другие ученые. 

Для анализа сложных процессов влагопереноса в ограждениях наиболее 
удобна математическая модель, основанная на потенциале влажности. В от-
личие от теплового потенциала (температуры) существуют различные подхо-
ды к определению потенциала влажности. Наиболее общая оценка влажност-
ного режима наружных ограждений может быть получена на основе теории 
потенциала влажности, разработанной В.Н. Богословским. При использова-
нии этой модели можно рассматривать процесс влагообмена в широком диа-
пазоне влажности и температуры с учетом перемещения влаги в парообраз-
ном и жидком состояниях под действием различных сил. Физико-
математическое обоснование метода «потенциала влажности» дано в работах 
А.В. Лыкова где подчеркнуто единство явлений тепло- и массообмена. Это 
позволяет строить математические модели влагопереноса в ограждающих 
конструкциях, используя известные методы теории теплопроводности. 

На основании выполненного обзора методов оценки энергоэффективно-
сти зданий и анализа математических моделей и методов расчета тепловла-
гопереноса в ограждающих конструкциях обоснована актуальность темы 
диссертации, сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе «Характеристики состояния влаги в материалах 
ограждающих конструкций» разработаны теоретические основы состояния 
влаги в строительных материалах на основе потенциала влажности. 

Третья глава «Характеристики переноса влаги в материалах огражда-
ющих конструкций» содержит результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований характеристик влагопереноса в строительных материалах 
на основе потенциала влажности. 

Разработанные в диссертации теоретические основы состояния и перено-
са влаги в материалах ограждающих конструкций использованы при разра-
ботке методов расчета температурно-влажностного режима ограждений. 
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В четвертой главе «Инженерные методы расчета температурно-
влажностного режима ограждающих конструкций» разработаны методы 
инженерной оценки температурно-влажностного режима многослойных           
ограждений в широком диапазоне влажности при стационарных граничных 
условиях на основе теории потенциала влажности. 

В пятой главе «Метод численного решения трехмерной задачи совмест-
ного нестационарного тепло- и влагопереноса в ограждающих конструкци-
ях» разработан метод расчета температурно-влажностного режима для трех-
мерных областей ограждений, включая построение математической модели, 
численное решение задачи, алгоритм и компьютерную программу расчета 
трехмерных нестационарных температурных и влажностных полей. 

Шестая глава «Тестирование метода численного решения трехмерной 
задачи совместного нестационарного тепло- и влагопереноса в ограждаю-
щих конструкциях» содержит результаты верификации указанного метода 
расчета различными способами. 

В седьмой главе «Оценка влияния температурно-влажностного режима 
в краевых зонах ограждающих конструкций на теплозащиту зданий» на ос-
нове методики расчета, разработанной в диссертации, показано существен-
ное влияние температурно-влажностного режима в краевых зонах огражде-
ний на теплозащитные свойства оболочки зданий. Даны практические реко-
мендации по проектированию ограждающих конструкций современных 
зданий с учетом температурно-влажностного режима. 

Восьмая глава «Энергоэффективность и ее повышение за счет снижения 
теплопотерь в краевых зонах ограждающих конструкций оболочки здания» 
содержит методику расчета энергетических показателей зданий за отопи-
тельный период, реализованную в компьютерной программе. Выполнена 
оценка энергоэффективности жилого здания по результатам энергоаудита. 
Намечены пути повышения энергоэффективности за счет снижения потерь 
теплоты через оболочку зданий. 

В заключении сформулированы общие выводы по диссертации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические основы состояния и переноса влаги в материалах   
ограждающих конструкций в широком диапазоне влажности при неизо-
термических условиях увлажнения с применением энергетической шка-
лы абсолютного потенциала влажности. 

На основе термодинамического анализа процессов переноса влажного па-
ра в материалах ограждающих конструкций разработана энергетическая 
шкала абсолютного потенциала влажности, определяемого по формуле: 

    135 3 1, ln ,                                                                                        (1) 
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где  = p/ps — относительное парциальное давление водяного пара в матери-
але при эталонной температуре tо = 20 С. 

Абсолютный потенциал влажности, определяемый формулой (1), показы-
вает изменение удельной энергии системы «влажный материал–воздух» при 
изменении парциального давления водяного пара в материале по сравнению 
с давлением насыщенного водяного пара при эталонной температуре. 

Формула (1) получена на основе фундаментального адсорбционного 
уравнения Гиббса применительно к влажному материалу. Как и для абсо-
лютного потенциала влагопереноса А.Г. Перехоженцева, в качестве опреде-
ляющего параметра для этого потенциала принято изменение парциального 
давления водяного пара в материале по сравнению с давлением насыщенного 
водяного пара (1 – p/ps). В отличие от абсолютного потенциала влагоперено-
са А.Г. Перехоженцева потенциал  определен при эталонной температуре. 

Если влажное тело имеет произвольную температуру, то его абсолютный 
потенциал влажности равен абсолютному потенциалу влажности тела, кото-
рое находится с ним в состоянии неизотермического влажностного равнове-
сия и имеет эталонную температуру tо = 20 С. Это положение следует из 
первого закона теории потенциала влажности В.Н. Богословского и опреде-
ления абсолютного потенциала влажности, данного формулой (1). 

Определение абсолютного потенциала влажности исключает влияние ви-
да материала и температуры, что полностью согласуется с идеей В.Н. Бого-
словского, положенной в основу определения экспериментального (полного) 
потенциала влажности B. 

Аналогично влажному материалу абсолютный потенциал влажности воз-
духа определяется по формуле (1), в которой в качестве  принимается отно-
сительная влажность воздуха. В состоянии влажностного равновесия между 
материалом и окружающей его воздушной средой абсолютные потенциалы 
влажности материала и воздуха равны. 

На основе теории капиллярной конденсации влаги в материале установ-
лены границы шкалы абсолютного потенциала влажности при эталонной 
температуре. В области капиллярной конденсации влаги выделены три зоны: 
A — адсорбционно-капиллярная (сорбционная) при 48,2   < 436 кДж/кг;    
B — массовой капиллярной конденсации при 436    717 кДж/кг; C — ка-
пиллярно-насыщенная при 717 <   1246 кДж/кг. На основе предложенного 
в диссертации зонирования установлена зависимость равновесного влагосо-
держания материалов от абсолютного потенциала влажности при эталонной 
температуре w()to, которая является обобщением изотермы сорбции-
десорбции на весь участок увлажнения материала. 

В диссертационной работе установлена научно обоснованная связь между 
различными шкалами потенциала влажности, что способствует дальнейшему 
развитию теории потенциала влажности и получению новых результатов по 
теме диссертации. 
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На основе установленной связи между 
абсолютным потенциалом влажности  и 
экспериментальным потенциалом влажности 
В.Н. Богословского B показано (рис. 1), что 
абсолютный потенциал влажности, разрабо-
танный автором, характеризует влажностное 
состояние материалов и воздушной среды в 
неизотермических условиях (рис. 2). 

График зависимости (, t) построен на 
основании установленных в диссертации за-
висимостей B(L, t), (B) и эксперимен-
тально полученной зависимости (L). Гра-
фик зависимости w(, t) построен на основа-
нии зависимостей B(L, t), (B) и w(L). 

Установленная в диссертации связь меж-
ду различными шкалами потенциала влажности позволяет строить зависимо-
сти равновесного влагосодержания в шкале абсолютного потенциала влаж-
ности при разных температурах для широкого круга материалов. 

  
а б 

Рис. 2. Графики зависимостей (, t) для воздуха (а) и w(, t) для газосиликата (б) 

Сложность зависимостей w(, t) и (, t) вызывает затруднения в приме-
нении шкалы  для оценки влажностного состояния материалов ограждаю-
щих конструкций и воздушной среды. Возникает необходимость в показате-
ле, однозначно определяющем влажностное состояние материала и воздуш-
ной среды. С этой целью определен относительный потенциал влажности 
материала (воздуха)  по формуле: 




 
m.s

,                                                                                                        (2) 

где  — абсолютный потенциал влажности материала (воздуха) при данном 
температурно-влажностном состоянии; m.s — абсолютный потенциал влаж-

 
Рис. 1. Связь между потенциалами 
влажности  и B 
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ности материала (воздуха) при той же температуре, соответствующий мак-
симальному сорбционному влагосодержанию материала при tо = 20 С (отно-
сительной влажности воздуха  = 0,96). 

На основе определения множества значений потенциала, соответствую-
щих  = 0,96 при разных температурах, путем аппроксимации данных мето-
дом наименьших квадратов получена зависимость m.s(t) при –20  t  30 С: 

   
m.s t

t


 
5314

1 107 08 0 106, exp ,
.                                                                 (3) 

Погрешность аппроксимации данных функцией (3) не превышает 10%. 
На основании зависимости (, t) и определения  по формуле (2) полу-

чена зависимость (, t). Из графика зависимости (, t) видно (рис. 3, а), 
что температура оказывает незначительное влияние на изменение относи-
тельной влажности воздуха в шкале относительного потенциала влажности. 

Это обстоятельство позволяет определить зависимость () формулой: 

        1 3 219exp , .                                                                          (4) 

График зависимости (4) показан жирной линией на рис. 3, а. Аналогично 
установлена зависимость w(, t) для материалов. По графику зависимости 
w(, t) для газосиликата (рис. 3, б) видно, что, как и для воздуха, температу-
ра оказывает незначительное влияние на изменение равновесного влагосо-
держания материала в шкале относительного потенциала влажности. Поэто-
му влиянием температуры на изменение w в шкале  можно пренебречь и 
определить зависимость w() при эталонной температуре (жирная линия). 

  
а б 

Рис. 3. Графики зависимостей (, t) для воздуха (а) и w(, t) для газосиликата (б) 

Таким образом, относительный потенциал влажности является обобщен-
ным показателем, удобным для оценки влажностного состояния материалов 
и воздушной среды. 

Для решения нестационарных задач влагопереноса используется показа-
тель влагоемкости материала, определяемый в шкале потенциала влажности. 
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Разработана экспресс-методика экспериментального определения харак-
теристик переноса влаги, суть которой заключается в определении нестацио-
нарного поля влагосодержания w(x, ) в разрезной колонке из исследуемого 
материала путем сушки влажного образца от полного водонасыщения до 
равновесного влагосодержания с окружающей средой. Влагоизолированную 
с торцов колонку, состоящую из предварительно увлажненных образцов ма-
териала, помещают в термостат и подвергают двусторонней сушке. Поле вла-
госодержания w(x, ) в колонке определяют измерением влагосодержания в 
различных слоях с течением времени. По известному полю влагосодержания 
определяют искомые характеристики влагопереноса — потенциалопровод-
ность влаги в материале, влагопроводность и коэффициент влагообмена. По-
грешность измерений экспресс-методом не превышает 15%. 

По указанной методике проведены экспериментальные исследования ха-
рактеристик влагопереноса при эталонной температуре для ряда строитель-
ных материалов, широко применяемых в практике строительства: газосили-
ката (о = 390 кг/м3), силикатного кирпича (о = 1800 кг/м3), керамического 
кирпича (о = 1700 кг/м3), цементно-песчаного раствора (о = 1800 кг/м3). На 
основе статистической обработки экспериментальных данных методом 
наименьших квадратов получены экспоненциальные зависимости потенциа-
лопроводности от влагосодержания для указанных материалов: 

   bwawam exp ,                                                                                           (5) 

где a, b — эмпирические коэффициенты: для газосиликата — a = 5,08410–11, 
b = 1,837; для силикатного кирпича — a = 1,09810–10, b = 17,161; для керами-
ческого кирпича — a = 1,34110–10, b = 14,7; для цементно-песчаного раствора 
— a = 4,63510–12, b = 62,3. 

На основании полученных данных 
определены значения влагопроводности 
m для указанных материалов. Из гра-
фиков зависимости m() при 20 С 
видно (рис. 4), что в адсорбционно-
капиллярной зоне влагопроводность 
меняется незначительно. Это объясня-
ется тем, что адсорбированная влага 
прочно связана со скелетом материала и 
малоподвижна. Рост подвижности ка-
пиллярно-связанной влаги приводит к 
увеличению влагопроводности. В даль-
нейшем влагопроводность материалов 
уменьшается за счет ослабления дей-
ствия капиллярных сил. Значение ко-
эффициента влагообмена m

si = 5,210–9 
кг/[м2с(кДж/кг)], полученное из экспе-

 
Рис. 4. Графики зависимости m() 
при tо = 20 C: 1 — газосиликат; 2 — 
силикатный кирпич; 3 — керамиче-
ский кирпич; 4 — цементно-песчаный 
раствор 
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римента, можно использовать в практике расчетов влагообмена в помеще-
нии. На наружной поверхности конструкции, основываясь на рекомендациях 
К.Ф. Фокина, можно принять m

se = 10,410–9 кг/[м2с(кДж/кг)]. 
В отличие от методов на впитывание, требующих для проведения экспе-

римента от трех месяцев до полугода, сушка материалов при температуре     
20 С происходит за несколько суток. По сравнению с методом В.Д. Ермо-
ленко разработанная методика дает возможность получить из одного опыта 
все искомые характеристики влагопереноса в широком диапазоне влажности. 
Проведение эксперимента на разрезных образцах материалов существенно 
повышает точность результатов исследований. 

На основе теоретических представлений о движении влаги в материалах 
получена формула, учитывающая влияние температуры на влагопроводность 
материалов (–20  t  30 С): 

 
 m

i

i

i

m
t

a
t



























1 044 1 0 0020

100
273 150

5 0

, ,

exp
,

,                                                              (6) 

где a0 = –1,1469663101; a1 = 1,43659564102; a2 = –9,97411315102;                   
a3 = 3,74665106103; a4 = –7,02407628103; a5 = 5,39493001103. 

В диссертации выполнена оценка влияния влажности на характеристики 
состояния и переноса теплоты в материалах ограждений. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований характе-
ристик состояния и переноса влаги в строительных материалах использованы 
для моделирования влаготеплопереноса в ограждающих конструкциях. 

2. Методы инженерной оценки температурно-влажностного режима 
многослойных ограждающих конструкций в широком диапазоне влажно-
сти материалов при стационарных граничных условиях. 

Расчет профиля влагосодержания. Основой данного метода являются 
линейные распределения температуры t(x) и абсолютного потенциала влаж-
ности (x) в конструкции: 

   xR
R

tt
txt hcon

h

extint
int


 ;                                                                            (7) 

   xR
R

x mcon
m

extint
int


 .                                                                        (8) 

В формулах (7) и (8) использованы следующие обозначения: Rh(x), Rm(x) 
— соответственно сопротивление тепло- и влагопередаче до рассматривае-
мого сечения x; Rh

con, Rm
con — соответственно общее сопротивление тепло- и 

влагопередаче ограждения. 
Формулы (7) и (8) получены на основе решения уравнений тепло- и вла-

гопереноса в любом слое конструкции. 
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Используя распределение t(x), по формуле (3) определяют значения мак-
симального сорбционного потенциала влажности m.s(x). На основе получен-
ных распределений (x) и m.s(x) по формуле (2) определяют распределение 
относительного потенциала влажности (x). С помощью полученных в дис-
сертации зависимостей w() материалов определяют искомое распределение 
влагосодержания w(x) по толщине многослойной конструкции. 

Указанный метод дает общую оценку влажностного режима конструкций. 
Предлагаемый метод удобен для предварительной оценки эксплуатационной 
пригодности ограждений. 

Определение плоскости наибольшего увлажнения. Под плоскостью 
наибольшего увлажнения понимается сечение в ограждении, в котором про-
исходит наибольшее сверхсорбционное увлажнение материалов. Условие 
сверхсорбционного увлажнения материалов ограждающей конструкции име-
ет вид: 

m.s .                                                                                                            (9) 

В плоскости наибольшего увлажнения отмечается наибольшее отклоне-
ние  от максимального сорбционного потенциала влажности m.s. Алгоритм 
расчета состоит в следующем. Вводится функция (x) = (x) – m.s(x), которая 
исследуется на экстремум внутри каждого слоя конструкции (координатная 
ось расположена перпендикулярно слоям конструкции с началом на внут-
ренней поверхности первого слоя). Затем из множества локальных экстрему-
мов и точек, лежащих на границах с окружающей средой и на стыках мате-
риалов, выбирается значение x (при (x) > 0), при котором (x) принимает 
наибольшее значение. Это и есть плоскость наибольшего увлажнения       
конструкции. 

Указанный метод позволяет определить наиболее опасное в отношении 
влажностного режима сечение конструкции без построения профилей влаго-
содержания. Метод научно обоснован, детально разработан и доведен до 
практической реализации в компьютерной программе «Наибольшее увлаж-
нение конструкций (НУК)». В отличие от существующих методов расчета 
разработанный метод позволяет выполнить оценку защиты ограждающих 
конструкций от переувлажнения в широком диапазоне влажности, дает коли-
чественную характеристику степени переувлажнения материалов и приме-
ним к расчету ограждений с мультизональной конденсацией влаги. 

Расчет конструкции по предельно допустимому состоянию увлажнения. 
Для оценки влагозащитных свойств многослойных ограждающих конструк-
ций в широком диапазоне увлажнения предлагается использовать сопротив-
ление влагопереносу Rm. 

Критерием обеспечения влагозащитных свойств ограждения является 
условие: 

des req
m mR R ,                                                                                                     (10) 
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где Rm
des — расчетное сопротивление влагопереносу, определяемое в преде-

лах от внутреннего воздуха до плоскости наибольшего увлажнения; Rm
req — 

нормируемое сопротивление влагопереносу ограждения. 
На основе баланса влаги для увлажняемого слоя конструкции за расчет-

ный период получена формула для определения нормируемого сопротивле-
ния влагопереносу ограждающей конструкции: 

 
θ φ φ

86400 θ θ τ
ρ δ θ

req int m.s c
m max

m m m

m
R

k c
 




,                                                                     (11) 

где m = 1 – qme/qmi — коэффициент увлажнения (0  m  1); qmi, qme — соот-
ветственно поверхностная плотность потока влаги, входящего в конструкцию 
до плоскости наибольшего увлажнения и выходящего из нее; c — расчет-
ный период, принимаемый равным наиболее холодному месяцу года;            
k = (av – 0)/(max – 0) — коэффициент влагонакопления в увлажняемом 
слое за расчетный период (0  k  1); av — среднеинтегральное значение 
относительного потенциала влажности в увлажняемом слое; 0 — значение 
относительного потенциала влажности в начале периода влагонакопления; 
max — максимальное значение относительного потенциала влажности в 
плоскости наибольшего увлажнения; cm — удельная относительная влагоем-
кость материала увлажняемого слоя; m, m — соответственно плотность и 
толщина материала увлажняемого слоя; max = max – 0 — приращение 
относительного потенциала влажности в плоскости наибольшего увлажнения 
за расчетный период. Если условие (10) выполняется, то ограждающая кон-
струкция отвечает требованию по предельно допустимому состоянию увлаж-
нения. В противном случае требуется корректировка конструкции. 

Достоинством разработанных в диссертации методов инженерной оценки 
температурно-влажностного режима ограждающих конструкций на основе 
теории потенциала влажности является возможность расчета многослойных 
ограждающих конструкций при стационарных граничных условиях в широ-
ком диапазоне влажности материалов — как в сорбционной, так и в сверх-
сорбционной зоне увлажнения. Наглядность и простота методов делает их 
доступными широкому кругу специалистов. 

3. Метод расчета температурно-влажностного режима в трехмерных 
областях ограждающих конструкций на основе математической модели 
совместного нестационарного тепловлагопереноса. 

Математическая модель рассматриваемого процесса описывается систе-
мой дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка 
параболического типа с переменными коэффициентами: 

    C t
t

t th h, ,

 

  div ,                                                                     (12) 

    C t tm m, ,

 

   div .                                                                   (13) 
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Тепловлагообмен на границе поверхности ограждения с окружающей 
средой описывается граничными условиями третьего рода: 

на внутренней поверхности 

          h si h
si

int sit t t t,     0 ,                                                       (14) 

             m si m
si

int sit ,     0 ;                                                    (15) 

на наружной поверхности 

       0,  extse
se
hseh tttt ,                                                          (16) 

       0,  extse
se
msem t .                                                       (17) 

Тепловлагообмен на стыках материалов ограждения описывается гранич-
ными условиями четвертого рода: 

по температуре и тепловому потоку 
       ττ,ττ

2121 hh qqtt  ;                                                                    (18) 

по потенциалу влажности и потоку влаги 
       ττ,τθτθ

2121 mm qq  .                                                                   (19) 

Распределение температуры и абсолютного потенциала влажности в 
начальный момент времени ( = 0) задается начальными условиями: 

       t x y z t x y z x y z x y z, , , , , , , , , , ,0 00 0   .                                     (20) 

Вывод дифференциальных уравнений тепло- и влагопроводности основан 
на применении закона сохранения энергии и массы к бесконечно малому 
элементу среды с учетом потоков тепла и влаги через поверхность этого эле-
мента, а также выделения или поглощения тепловой энергии и массы влаги в 
объеме этого элемента. 

Поскольку абсолютный потенциал влажности  характеризует влажност-
ное состояние материалов в неизотермических условиях, а влагопередача 
определяется , то уравнение влагопроводности для ограждающих кон-
струкций принято без дополнительных источников (стоков) влаги. Теплоту 
фазовых переходов влаги в уравнении теплопроводности можно также не 
учитывать, так как вклад этой теплоты в температурное поле сравним с 
ошибкой за счет осреднения многолетних климатических данных. 

В развернутом виде система дифференциальных уравнений тепловлаго-
переноса в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид: 

       C t
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Решением этой системы с краевыми условиями являются температурное 
поле t(x, y, z, ) и поле абсолютного потенциала влажности (x, y, z, ), по ко-
торым определяется поле влагосодержания w(x, y, z, ). 

Взаимное влияние процессов переноса теплоты и влаги учитывается за-
висимостью коэффициентов Ch(t, ), h(t, ), Cm(t, ), m(t, ) от температуры 
и абсолютного потенциала влажности в уравнениях (21), (22). 

Уравнение влагопроводности (22) идентично по форме уравнению тепло-
проводности (21), что позволяет использовать хорошо разработанные методы 
теории теплопроводности к решению задачи влаготеплопереноса и построить 
эффективный алгоритм решения. 

Каждое из этих уравнений может быть записано в обобщенном виде: 

C
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 ,                                        (23) 

где C — объемная теплоемкость (влагоемкость); 
U — температура (абсолютный потенциал влажности); 
 — теплопроводность (влагопроводность). 
Для численного решения уравнения (23) использован метод конечных 

разностей. На основе интегро-интерполяционного метода на неравномерной 
пространственно-временной сетке h получена неявная разностная схема: 
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      (24) 

Отличительной особенностью разностной схемы (24) является использо-
вание сеточного шаблона с узлами внутри материальных ячеек конструкции 
(рис. 5), что существенно снижает объем вычислительной работы. 

Добавляя к этой схеме краевые условия на сетке, получим разностную за-
дачу для математической модели (12)–(20). 
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а б 

Рис. 5. Схема сеточного шаблона для конечно-разностной аппроксимации уравнения (23): 
а — общий вид; б — проекция на плоскость OXY 

Для построения алгоритма решения задачи разностная схема (24) записа-
на на шаблоне сопротивлений теплопереносу (влагопереносу): 
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Переход к разностной схеме (25) позволяет записать разностные уравнения 
одинаково для всех узлов сетки, включая граничные узлы. Реализация этой 
схемы получена методом расщепления, разработанным Н.Н. Яненко. При этом 
исходную многомерную схему (25) заменяют последовательностью одномер-
ных схем по различным направлениям в пространстве: 

C
U U

h
U U

R

U U

R
i j k

i j k i j k
n

x

i j k i j k

x

i j k i j k

x
, ,

, , , , , , , ,
( , )

, , , ,
( , )

    





















1 1
0 5

1
0 5

,            (26) 



 21

C
U U

h
U U

R

U U

R
i j k

i j k i j k

y

i j+ k i j k

y

i j k i j k

y
, ,

, , , , , , , ,
( , )

, , , ,
( , )

     






















1 1
0 5

1
0 5

,            (27) 

C
U U

h
U U

R

U U

R
i j k

i j k
n

i j k

z

i j k
n

i j k
n

z

i j k
n

i j k
n

z
, ,

, , , , , ,
( , )

, , , ,
( , )

, ,



 




























1
1

1 1

0 5

1
1

1

0 5
1


.              (28) 

Последовательно решая алгебраические уравнения (26)–(28), находят 
приближенные значения потенциала на новом временном слое  = n+1 по из-
вестным значениям потенциала на предыдущем слое  = n. Значения U  и U , 
полученные при решении уравнений (26) и (27) по направлениям OX и OY, 
являются промежуточными. Полная аппроксимация достигается при реше-
нии уравнения (28) по направлению OZ. Пересчет характеристик состояния и 
переноса тепла и влаги производится после решения полного цикла уравне-
ний (26)–(28). Схема безусловно устойчива, равномерно сходится и имеет 
погрешность аппроксимации 

  max , ,
h

U U O h h hi j k
n n

x y z    2 2 2  . 

Каждое из алгебраических уравнений (26)–(28) приводят к каноническо-
му виду: 
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где ax , ay , az , ax
( , )0 5 , ay

( , )0 5 , az
( , )0 5  — матричные коэффициенты; bx , by , 

bz  — определяющие векторы. 
Матричные коэффициенты в (29)–(31) определяются по формулам: 
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Матричные коэффициенты характеризуют связь отдельных элементов 
ограждающей конструкции. В каждом из уравнений (29)–(31) они образуют 
трехдиагональную матрицу коэффициентов. Определяющие векторы в (29)–
(31), содержащие краевые условия, вычисляют по формулам: 

b Ux i j k
n , , ;     b Uy i j k 

, , ;     b Uz i j k 
, , . 

Для решения уравнений (29)–(31) использован метод прогонки. 
Предлагаемая математическая модель реализована в компьютерной про-

грамме «Совместный влаготеплоперенос (СОВТ–3)», разработанной автором 
в системе визуального объектно-ориентированного программирования                 
Delphi 3–7 для WINDOWS. Основными достоинствами модели и компью-
терной программы являются: использование шкалы неизотермического абсо-
лютного потенциала влажности, что позволяет упростить математическую 
модель тепловлагопереноса и дает возможность производить расчет в широ-
ком диапазоне влажности материалов; возможность исследования динамики 
температурно-влажностного режима ограждений сложной геометрической 
структуры при переменных воздействиях климата и микроклимата помеще-
ний; применимость для исследования тепловых и влажностных процессов 
различной интенсивности; возможность задания неравномерной простран-
ственно-временной сетки для оптимизации вычислительного процесса. 

Применение компьютерной программы проиллюстрировано на примере 
расчета температурно-влажностного режима фрагмента трехслойной стено-
вой панели со шпоночным соединением в годовом цикле (рис. 6, 7). 

 

 
а б 

Рис. 6. Поля температуры (а) и влагосодержания (б) на стыке утеплителя с наружным за-
щитно-отделочным слоем (по керамзитобетону) в середине января (48° с.ш., 44° в.д.) 
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а б 
Рис. 7. Поля температуры (а) и влагосодержания (б) на стыке утеплителя с наружным за-
щитно-отделочным слоем (по утеплителю) в середине июля (48° с.ш., 44° в.д.) 

Наличие экстремумов по температуре и влагосодержанию (рис. 6) физи-
чески обусловлено неоднородностью рассматриваемого фрагмента кон-
струкции и нелинейностью процесса влаготеплопереноса. 

В диссертации проведена верификация разработанного метода расчета 
различными способами: на аналитическом решении и последовательности 
пространственных и временных сеток, на различных математических моде-
лях влаготеплопереноса, на результатах проведенных автором натурных ис-
следований параметров микроклимата помещений, температурно-
влажностного режима и теплозащитных свойств ограждающих конструкций. 
Верификация разработанного автором метода расчета подтверждает его до-
стоверность, что позволяет использовать этот метод в проектной практике. 
Численные значения показателей, подтверждающих достоверность, приведе-
ны в диссертационной работе. 

На основании полученных автором результатов тепловизионного обсле-
дования (рис. 8) выполнена оценка влияния краевых зон ограждающих кон-
струкций на температурно-влажностный режим помещений (табл. 1). 

Анализ результатов показыва-
ет локальное понижение темпера-
туры в краевых зонах ограждений. 
Результирующая температура по-
мещения согласно данным изме-
рений составляет 19 °С. Фактиче-
ский перепад температур между 
внутренним воздухом и внутрен-
ней поверхностью стены, приве-
денный к расчетным условиям, 
превышает нормируемое значе-
ние. Минимальная температура на 

внутренней поверхности стены ниже точки росы внутреннего воздуха, что 
приводит к выпадению конденсата в краевой зоне при расчетных условиях. 

 
Рис. 8. Термограмма на внутренней поверхно-
сти ограждений жилого помещения 
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Таблица 1 
Сравнение рассчитанных и измеренных параметров микроклимата жилого                             

помещения 

Параметр 
Фактическое (из-

меренное) значение 
параметра 

Рассчитанное значение па-
раметра 

без учета 
краевых зон 

с учетом 
краевых зон 

Результирующая температура поме-
щения, °С 19 19,5 19 

Температурный перепад, °С, между 
внутренним воздухом и внутренней 
поверхностью стены 

4,1 1,8 4 

Минимальная температура на внут-
ренней поверхности стены, °С 8,3 — 8,4 

Из табл. 1 видно, что неучет краевых зон ограждений при теплотехниче-
ском проектировании зданий завышает результирующую температуру поме-
щения на 2,6%. Вместе с тем, неучет краевых зон приводит к занижению пе-
репада температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной 
стены на 56%, искажает оценку комфортных условий в помещении и создает 
существенные риски при оценке санитарно-гигиенического требования по 
условию недопустимости конденсации влаги на внутренней поверхности 
ограждений. Учет краевых зон на основе разработанных в диссертации мето-
дов расчета температурно-влажностного режима позволяет достичь практи-
чески полного совпадения рассчитанных и измеренных параметров микро-
климата помещений (табл. 1), обеспечивая высокую точность результатов ис-
следований и повышая качество проектирования. 

Разработанный в диссертации метод численного решения трехмерной за-
дачи совместного нестационарного тепловлагопереноса позволяет прогнози-
ровать температурно-влажностный режим ограждений с целью энергосбере-
жения и повышения надежности и теплотехнической безопасности зданий. 

4. Методики расчета теплозащитных и энергетических характери-
стик здания за отопительный период с учетом температурно-
влажностного режима в краевых зонах ограждающих конструкций. 

Для оценки влияния краевых зон на теплозащитные свойства ограждений 
разработана методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций с учетом температурно-влажностного режима в 
краевых зонах. Для ограждающей конструкции, содержащей l краевых зон, 
приведенное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 





 l

i

ez
i

ez
i

con
hdes

h

Ak
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RR

1

11
,                                                                                   (32) 

где ki
ez, Ai

ez — соответственно коэффициент влияния и площадь зоны влияния 
i-й краевой зоны. 
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Под зоной влияния теплотехнически неоднородного участка ограждения 
(краевой зоны) понимается область локального нарушения однородности тем-
пературного поля конструкции, вызванного этой краевой зоной. Коэффициент 
влияния характеризует добавочный тепловой поток через краевую зону кон-
струкции, отнесенный к тепловому потоку по глади в пределах площади зоны 
влияния краевой зоны. Параметры ki

ez, Ai
ez определяются на основе расчета 

температурно-влажностного режима по температурному полю. 
Указанная методика позволяет оценить влияние краевых зон на теплоза-

щитные свойства ограждающих конструкций путем сравнения приведенного 
сопротивления теплопередаче, определяемого по формуле (32), с нормируе-
мым значением. 

Разработанная в диссертации методика позволяет учесть влияние влажно-
сти на температурное поле конструкции, нестационарность температурно-
влажностного режима, трехмерность температурного и влажностного полей, 
что находится в мировом тренде с программой энергосбережения в зданиях. 

Для широко применяемых в практике строительства ограждений, содер-
жащих краевые зоны выполнен расчет температурно-влажностного режима 
по компьютерной программе «СОВТ–3». На основании результатов расчета 
(рис. 9—11) дана оценка влияния краевых зон на теплозащитные свойства 
ограждающих конструкций. 

 
  

 
  

а б в 
Рис. 9. Поля температуры (вверху) и влагосодержания (внизу) в наружном углу легкобе-
тонных стен: а — без теплоизоляционного вкладыша; б — с теплоизоляционным вклады-
шем у внутренней поверхности угла; в — то же, у наружной поверхности угла 
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а б а б 

Рис. 10. Поля температуры (а) и влагосодержания (б) в узле сопряжения оконного блока с 
наружной стеной (слева — с узкой коробкой, справа — с широкой коробкой) 

 

   
а б а б 

Рис. 11. Поля температуры (а) и влагосодержания (б) в трехслойной стеновой панели 
(слева — сечении по стволу шпонки, справа — на стыке утеплителя с наружным за-
щитно-отделочным слоем) 

В диссертации показано, что для всех видов рассматриваемых конструк-
ций в краевых зонах отмечается локализация температуры и влагосодержа-
ния с образованием сложных краевых эффектов, обусловленных совместным 
влиянием процессов тепло- и влагопереноса. Ухудшение температурно-
влажностного режима в краевых зонах приводит к снижению теплозащитных 
свойств конструкций. Максимальное снижение теплозащитных свойств 
(47%) отмечается в углу наружных стен с размещением теплоизоляционного 
вкладыша у внутренней поверхности. 

Полученные результаты использованы для оценки влияния краевых зон 
ограждающих конструкций на теплозащитные свойства оболочки здания. 

Для оболочки здания, состоящей из m ограждающих конструкций (m  1), 
приведенное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 




 m
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R
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1

,                                                                                               (33) 

где ni — коэффициент, учитывающий положение i-й ограждающей конструк-
ции относительно внутреннего и наружного воздуха. 
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На основе разработанной методики выполнена оценка теплозащиты для 
проекта 17-этажного жилого здания при следующих вариантах расчета: 1 — 
без учета краевых зон (базовый); 2 — с учетом краевых зон (табл. 2). 

Таблица 2 
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций оболочки здания 

Ограждающая конструкция Площадь, м2 
Сопротивление теплопередаче, м2К/Вт 

по базовому 
варианту 

с учетом краевых 
зон 

Наружные стены 4494 4,06 2,16 
Окна, балконные двери 1576 0,68 0,59 
Входные двери 55 0,78 0,78 
Покрытие совмещенное 412 4,22 3,38 
Перекрытие теплого чердака 381 3,68 2,94 
Перекрытие над техподпольем 793 3,68 2,94 

Сопротивление теплопередаче оболочки здания: по базовому варианту — 
1,97 м2К/Вт, с учетом краевых зон — 1,44 м2К/Вт. Снижение приведенного 
сопротивления теплопередаче оболочки здания по сравнению с базовым ва-
риантом составляет 26,9%. 

Для оценки влияния краевых зон на энергетические характеристики зда-
ний разработана методика расчета энергетических показателей здания за 
отопительный период с использованием удельного расхода энергии на экс-
плуатацию здания за отопительный период, определяемого по формуле: 

ehwh qqqq  ,                                                                                           (34) 

где qh, qhw, qe — соответственно удельный расход тепловой энергии на отоп-
ление, горячее водоснабжение и электрической энергии (прямой или приве-
денной к тепловому эквиваленту) за отопительный период. 

Расчет составляющих qh, qhw и qe выполнен на основе СТО 17532043–001–
2005 и СП 50.13330 и приведен в диссертации. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление определяют на основе 
теплового баланса здания за отопительный период по формуле: 

 sintatrh qqqqq  ,                                                                             (35) 

где qtr, qa, qint, qs — соответственно удельные трансмиссионные теплопотери 
через оболочку здания, удельные теплопотери за счет инфильтрации и венти-
ляции воздуха, удельные внутренние бытовые тепловыделения, удельные 
теплопоступления за счет солнечной радиации;   1 — коэффициент ис-
пользования теплопоступлений в здание. 

Влияние краевых зон ограждающих конструкций на удельный расход 
энергии учитывается при расчете удельных трансмиссионных потерь тепло-
ты qtr. Общие трансмиссионные теплопотери через ограждающую конструк-
цию складываются из основных теплопотерь по глади и добавочных теп-
лопотерь через все краевые зоны ограждения и определяются по формуле: 
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где l — число краевых зон; j = kj
ezAj

ez/A — коэффициент добавочных теп-
лопотерь через j-ю краевую зону. 

Формула (36) позволяет рассчитать общие теплопотери ограждения с уче-
том краевых зон и оценить вклад каждой краевой зоны в потери теплоты. 

Для оболочки здания, состоящей из m ограждающих конструкций (m  1), 
удельные трансмиссионные теплопотери определяют по формуле: 
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где QTi — общие трансмиссионные теплопотери через i-ю конструкцию. 
Предложенная методика реализована в компьютерной программе «Энер-

гетический паспорт здания (ЭНПАС)», разработанной автором в системе ви-
зуального объектно-ориентированного программирования Delphi 3–7 для 
WINDOWS. Основными достоинствами компьютерной программы являют-
ся: расчет энергопотребления здания с учетом всех его составляющих, вклю-
чая расходы тепловой и электрической энергии; определение структуры 
трансмиссионных теплопотерь через краевые зоны ограждений, что позволя-
ет совершенствовать проектные решения; возможность оценки энергоэффек-
тивности здания на стадии проектирования. 

На примере проекта того же здания в диссертации показано, что темпера-
турно-влажностный режим в краевых зонах ограждений оказывает суще-
ственное влияние на энергетические характеристики здания. Учет краевых 
зон ограждающих конструкций повышает удельные трансмиссионные теп-
лопотери через оболочку здания на 37%, расход тепловой энергии на отопле-
ние на 32%, расход энергии на эксплуатацию здания на 13%. Совершенство-
вание конструктивного решения наружных ограждений приводит к сниже-
нию удельных трансмиссионных теплопотерь через оболочку здания на 29%, 
расхода тепловой энергии на отопление на 25%, расхода энергии на эксплуа-
тацию здания на 10%. Таким образом, совершенствование краевых зон 
ограждающих конструкций оболочки здания имеет высокий потенциал энер-
гоэффективности. 

С целью подтверждения достоверности разработанных в диссертации ме-
тодик выполнена оценка энергоэффективности высотного 23-этажного экс-
плуатируемого жилого здания по результатам энергоаудита, проведенного 
автором. На момент проведения энергоаудита продолжительность эксплуа-
тации здания составила около 5 лет. Измерение и регистрация потребления 
тепловой энергии на отопление здания выполнены экспресс-методом соглас-
но ГОСТ 31168–2014. Мониторинг расходов тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение производился в автоматическом режиме один раз в 
сутки по общедомовому теплосчетчику. Измерение расхода электроэнергии 
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производилось поквартирно, с учетом показаний общедомового счетчика. 
Полученные результаты измерений использованы для тестирования методи-
ки расчета энергетических показателей здания (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнение расчетных и фактических удельных энергетических показателей здания 

Показатель 
Значение показателя, 

МДж/(м3г.) 
Отклонение расчетного 
значения показателя от 

фактического, % фактическое расчетное 
Расход тепловой энергии на 
отопление здания 94,5 92,4 –2,2 

Расход тепловой энергии на 
горячее водоснабжение 29,2 27,3 –6,5 

Расход электрической энергии 22,2 24,1 +8,6 
Итого 146 144 –1,4 

Сравнение расчетных значений энергетических показателей, полученных 
по предлагаемой методике с фактическими данными, подтверждает досто-
верность методики. Таким образом, учет краевых зон в ограждениях позволя-
ет более точно оценить теплозащитные и энергетические характеристики 
зданий за отопительный период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании выполненных автором исследований в диссертации решена 

крупная научная проблема повышения теплозащиты и энергоэффектив-
ности зданий разработкой научно-методического аппарата по формиро-
ванию требований к ограждающим конструкциям с учетом особенно-
стей температурно-влажностного режима в краевых зонах ограждений, 
имеющая важное хозяйственное значение. 

Диссертация соответствует приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899, п. 8 «Энергоэф-
фективность, энергосбережение, ядерная энергетика». 

Основные выводы по работе: 
1. Разработаны теоретические основы состояния и переноса влаги в мате-

риалах ограждающих конструкций в широком диапазоне влажности при не-
изотермических условиях увлажнения. На основе термодинамического ана-
лиза процессов переноса влажного пара в материалах ограждающих кон-
струкций предложена энергетическая шкала абсолютного потенциала 
влажности. На основе установленной связи между различными шкалами по-
тенциала влажности показано, что абсолютный потенциал влажности являет-
ся характеристикой влажностного состояния материалов в неизотермических 
условиях. Разработана экспресс-методика экспериментального определения 
характеристик переноса влаги (потенциалопроводности, влагопроводности и 
коэффициента влагообмена) путем сушки разрезных образцов влажных ма-



 30

териалов от полного водонасыщения, позволяющая определить из одного 
опыта все искомые характеристики влагопереноса. На основе теоретических 
представлений о движении влаги в материалах получена формула, учитыва-
ющая влияние температуры на влагопроводность материалов. Получены ана-
литические зависимости теплофизических характеристик влажных материа-
лов от относительного потенциала влажности и температуры, которые позво-
ляют учесть влияние влажности на теплозащитные свойства ограждений. 

2. Разработаны методы инженерной оценки температурно-влажностного 
режима многослойных ограждающих конструкций в широком диапазоне 
влажности при стационарных граничных условиях: расчет профиля влагосо-
держания для общей оценки влажностного режима, определение плоскости 
наибольшего увлажнения для выявления наиболее опасного, с точки зрения 
влажностного режима, сечения конструкции, расчет ограждающих конструк-
ций по предельно допустимому состоянию увлажнения для анализа накопле-
ния влаги в наиболее холодный месяц года. Достоинством методов является 
возможность расчета в широком диапазоне влажности материалов, включая 
сверхсорбционную зону увлажнения, а также применимость к конструкциям 
с мультизональной конденсацией влаги. Наглядность и простота методов де-
лает их доступными широкому кругу специалистов. 

3. Разработан метод расчета температурно-влажностного режима в трех-
мерных областях ограждающих конструкций на основе математической мо-
дели совместного нестационарного тепловлагопереноса в виде системы не-
линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго 
порядка параболического типа с краевыми условиями. Использование шкалы 
абсолютного потенциала влажности позволяет упростить модель тепловлаго-
переноса. Численное решение задачи получено методом конечно-разностной 
аппроксимации дифференциальных уравнений с применением неявной раз-
ностной схемы. Разработанная математическая модель реализована в компь-
ютерной программе, которая позволяет производить расчет нестационарных 
температурных и влажностных полей в трехмерных областях ограждающих 
конструкций в годовом цикле в широком диапазоне влажности материалов. 
На основе математического моделирования нестационарного тепловлагопе-
реноса в ограждающих конструкциях показано, что в краевых зонах ограж-
дений происходит локализация температуры и влагосодержания с образова-
нием сложных краевых эффектов, обусловленных совместным влиянием 
процессов тепло- и влагопереноса. Проведена верификация указанного мето-
да расчета различными способами: на аналитическом решении и последова-
тельности пространственных и временных сеток, на различных математиче-
ских моделях влаготеплопереноса, на результатах проведенных автором 
натурных исследований температурно-влажностного режима и теплозащит-
ных свойств ограждающих конструкций. Верификация метода подтверждает 
его достоверность, что позволяет использовать этот метод в проектной   
практике. 
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4. Выполнена оценка влияния температурно-влажностного режима в кра-
евых зонах ограждающих конструкций на теплозащитные и энергетические 
характеристики здания за отопительный период. Разработана методика рас-
чета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
и оболочки здания в целом с учетом температурно-влажностного режима в 
краевых зонах ограждений. Показано, что в краевых зонах ограждений теп-
лозащитные свойства снижаются, приводя к ухудшению теплозащиты всего 
здания. Предложены практические рекомендации по проектированию ограж-
дающих конструкций современных зданий с учетом температурно-
влажностного режима. Разработана методика расчета энергетических показа-
телей по зданию за отопительный период. При определении трансмиссион-
ных теплопотерь через оболочку здания учитываются добавочные потери 
теплоты в краевых зонах ограждающих конструкций. На основе этой мето-
дики показано, что температурно-влажностный режим в краевых зонах 
ограждений оказывает существенное влияние на энергетические характери-
стики здания. Совершенствование конструктивного решения наружных 
ограждений приводит к снижению расхода энергии на эксплуатацию здания 
на 10%. Таким образом, снижение потерь теплоты в краевых зонах огражда-
ющих конструкций имеет высокий потенциал энергосбережения. 
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5. Энергетический паспорт здания (ЭНПАС) / С.В. Корниенко ; свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2012610351 от 10.01.2012. 

6. Наибольшее увлажнение конструкций (НУК) / С.В. Корниенко ; свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014619917 от 25.09.2014. 

D. Монографии 
1. Корниенко, С.В. Совместный нестационарный тепло-влагоперенос в ограждающих 

конструкциях зданий (трехмерная задача) / С.В. Корниенко. – Волгоград, 1999. – 187 с. – 
Деп. в ВИНИТИ РАН 01.12.99, № 3568–В99. 



 34

2. Корниенко, С.В. Повышение энергоэффективности зданий за счет снижения теп-
лопотерь в краевых зонах ограждающих конструкций / С.В. Корниенко ; Минобрнауки 
России. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2011. – 108 с. 

3. Корниенко, С.В. Методы инженерной оценки влажностного режима ограждающих 
конструкций на основе теории потенциала влажности / С.В. Корниенко ; Минобрнауки 
России. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2011. – 100 с. 

4. Korniyenko, S. Development of energy effective civil engineering: Innovative technolo-
gies / S. Korniyenko. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 80 p. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
B — экспериментальный потенциал влажности В.Н. Богословского, В; L — изотерми-
ческий потенциал влагопереноса А.В. Лыкова, М;  — абсолютный потенциал влажно-
сти, кДж/кг; p — парциальное давление водяного пара, Па; ps — давление насыщенного 
водяного пара, Па; w — влагосодержание материала, кг/кг (% М); t — температура, С;  
— относительная влажность воздуха;  — относительный потенциал влажности; cm — 
абсолютная удельная влагоемкость материала, (кг/кг)/(кДж/кг); cm — относительная 
удельная влагоемкость материала, кг/кг; M — молярная масса воды (M = 18,015310–3 
кг/моль); R — универсальная газовая постоянная [R = 8,31451 Дж/(мольК)]; am — потен-
циалопроводность влаги в материале, м2/с; о — плотность материала в сухом состоянии, 
кг/м3; сh — удельная теплоемкость материала, Дж/(кгК); Ch — объемная теплоемкость 
материала (Ch = chо), Дж/(м3К); h — теплопроводность материала, Вт/(мК); Cm — объ-
емная влагоемкость материала (Cm = cmо), кг/[м3(кДж/кг)]; m — влагопроводность мате-
риала, кг/[мс(кДж/кг)]; Rh

con — общее сопротивление теплопередаче ограждения, 
м2К/Вт; Rm

con — общее сопротивление влагопередаче ограждения, м2с(кДж/кг)/кг;  — 
время, с; x, y, z — пространственные координаты, м; h — коэффициент теплообмена, 
Вт/(м2К); m — коэффициент влагообмена, кг/[м2с(кДж/кг)]; hx

(0,5), hy
(0,5), hz

(0,5) — шаги 
между соседними узлами пространственной сетки h, м; hx, hy, hz — средние шаги про-
странственной сетки h, м; x

(0,5), y
(0,5), z

(0,5) — сеточные коэффициенты теплопровод-
ности (влагопроводности), Вт/(мК), кг/[мс(кДж/кг)]; Rx

(0,5), Ry
(0,5), Rz

(0,5) — сопротивле-
ния теплопереносу (влагопереносу) между узлами сетки h, м2К/Вт, м2с(кДж/кг)/кг; qh 
— поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2; qm — поверхностная плотность по-
тока влаги, кг/(м2с);  — временной шаг, с; h — пространственный шаг, м; Vh — отап-
ливаемый объем здания, м3; Ae

sum — суммарная площадь оболочки здания (по внутренним 
размерам), м2; A — площадь ограждающей конструкции, м2; kez, Aez — соответственно ко-
эффициент влияния и площадь зоны влияния, м2, краевой зоны; zht — продолжительность 
отопительного периода, сут/год; q — удельный расход энергии на эксплуатацию здания за 
отопительный период, МДж/(м3год); Mht — градусосутки отопительного периода, 
Ксут/год; t = i(t/x)+j(t/y)+k(t/z); θ = i(θ/x)+j(θ/y)+k(θ/z); i, j, k — единич-
ные векторы, направленные по осям прямоугольной декартовой системы координат;     
индексы: si, se — внутренняя и наружная поверхности ограждения; int, ext — внутренний 
и наружный воздух; m.s — означает принадлежность к максимальному сорбционному 
увлажнению материалов; des, req — расчетная и нормируемая величина; размерные ко-
эффициенты: 135,3 кДж/кг = RT10–3/M = 8,31451293,1510–3/(18,015310–3); 86400 с/сут = 
243600; 0,0864 МДж/(Втсут); 0,024 МДжч/(кДжсут). 
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